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CarbolLan CL / CarboLan M

LEPICi A TESNICIi TMEL

CHARAKTERISTIKA

CarbolLan CL a CarboLan M jsou trvale elastické jedno-
slozkové lepici a tésnici hmoty na bazi modifikovaného
polymeru silanu s vysokou adhezi, které se vlivem vih-
kosti vytvrzuji. Tmely dosahuji ihned po naneseni vysoké
pridrznosti a jsou mj. vhodné pro praci pod hladinou vody.
Maiji rovnéz vynikajici skladovaci a teplotni stabilitu.

Tmely CarboLan CL a CarboLan M jsou pouzitelné
pfi teplotach stavebnich prvkd v rozmezi 5 - 40 °C.

POUZITI

CarbolLan CL

e utésnéni spar s malym pohybem

o fixace gumového tésnéni do spar v betonovych kon-
strukcich a prefabrikatech

e vlepovani hotovych dili do stavebnich konstrukci

e lepeni na kovovy, keramicky, plastovy nebo jiny pod-
klad

CarboLan M

e pruzné utésnéni konstrukénich a dilatacnich spar sta-
vebnich konstrukci (dle normy DIN 18540-F) — pred
aplikaci musi byt povrch oSetfen prostfedkem Carbo-
Lan Primer

e nekonstrukéni pouziti ve spojich v budovach a komu-
nikacich pro chodce dle normy EN 15561-1

e spojovani a zaplfiovani spar na styku interiér/exteriér

e trvale pruzné utésnéni trhlin a spar

PREDNOSTI

e velmi dobra pfilnavost i na vihkych podkladech

e umoznuji praci i pod hladinou vody

e ihned po naneseni na podklad jsou velmi pfilnavé, po
spojeni lepenych dill dosahuji vysokou pfidrznost

e odolnost vl¢i chemikaliim

e dlouhodoba stalost mechanickych vlastnosti

e teplotni stabilita
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TECHNICKA DATA

Technicka data uvedena dale jsou laboratorni hodnoty.
Pfi aplikaci se mohou ménit vlivem vymény tepla mezi
tmelem a okolnim prostfedim, charakterem povrchu pro-
stfedi, stavajici teplotou, tlakem, vihkosti a plisobenim ji-

nych faktor(.

TECHNICKA DATA
Parametr MJ CarboLan CL | CarboLan M
Objemova hmotnost 3
pii 23 °C kg/m 1500 + 50 1500 + 50
Konzistence - pastovita pastovita
Barva - bila, ¢erna Seda, bila
REAKCNI DATA
Parametr MJ CarboLan CL | CarboLan M
Doba tvorby nelepivé min ~15 150 + 30
vrstvy
Vytvrzeni od povrchu _ _
do hioubky *) mm/24 h 3 2
Smrsténi pfi polymeraci % <0,3 <0,3

*) Pri teploté 23 °C a 50 % relativni vihkosti vzduchu (vy$$i tep-
lota a vihkost urychluji vytvrzovani tmele).

MECHANICKA DATA
Parametr MJ CarboLan CL | CarboLan M
Pevnost v tahu MPa ~2,5 ~0,5
Taznost % ~ 500 ~ 600
Tvrdost Shore °Sh A ~ 55 ~25
Maximalni absorpce o _ _
pohybu % 10 25
Odolnost vici teploté °C —40 az +90 —40 az +80
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Pridrznost na riznych typech povrchu
(doba vytvrzovéani 2 h pii 23 °C a 50% relativni vihkosti)

Vihkostni stav Narust

povrchu R oy CarboLan CL | CarboLan M

Beton — suchy 100 N/s 0,66 MPa -

Beton — suchy 300 N/s 0,57 MPa -

Beton — vlhky 300 N/s 0,57 MPa -

Beton — mokry 300 N/s 0,24 MPa -

Beton s asfaltovou

stérkou 300 N/s - 0,41 MPa
SLOZENI A VLASTNOSTI

Tmely fady CarbolLan jsou tésnici latky na bazi modifiko-
vaného polymeru silanu, které reakci s vihkosti vytvrzuji
na elasticky produkt. Zvlasté na mineralnim povrchu vy-
kazuji vysokou pfilnavost. Neobsahuji zadna rozpousté-
dla, isokyanaty a silikony.

Vytvrzené tmely fady Carbolan je mozno pretirat. PFi vy-
béru vhodného natéru je nutno zohlednit, Ze tmely jsou
trvale pruzné. Pokud natér nebude mit obdobné charak-
teristiky, mize dojit k jeho potrhani, pfipadné k odtrzeni
tmele od podkladu.

Tmely CarbolLan jsou odolné vuéi UV-zarfeni a jsou sna-
Senlivé s asfaltem.

ZPRACOVANI

Pro nanaseni doporu€ujeme pouzivat ruéni pistoli s pre-
vodovym pomeérem 1 :18 nebo pneumaticky aplikacni
pfistroj. Tmely Fady CarbolLan jsou pouzitelné pfi teplo-
tach stavebnich prvkd v rozmezi 5 - 40 °C.

Priprava podkladu

Podklady musi byt pevné, unosné, Cisté, odmasténé
a bez substanci, které by znemoznily dokonalé pfilnuti
tmelu (tuk, olej, odbednovaci prostfedky apod.). Podklad
muZe byt slabé vihky. Aplikace pfi silném desti, pfipadné
na kontaktu s tekouci vodou, se nedoporucuje provadét.
K odstranéni odbednovaciho oleje je vhodné zasazené
plochy ocistit prostfedkem CarbolLan Haftgrund. Silné sa-
jici porézni podklady, jako je napf. beton, dfevo apod.,
je nutno pfedem oS$etfit penetraci, napf. prostfedkem
Carbolan Primer.

Lepeni

CarboLan by se mél na plochy nanaset stejnomérnym tla-
kem ve vrstvé o tloustce cca 3 mm. U vétSich lepenych
ploch Ize tmel nanaset housenkovité a nasledné rozetfit
Spachtli. Podle pfipadu pouziti je nutné provést vlastni po-
kusy pro optimalni tloustku vrstvy. Nevyplnéna mista
od hloubky 5 mm se musi pfedem opracovat jemnou
Spachtli pro beton — mensi mista se musi vyrovnat vétsi
spotfebou tmele CarboLan.

TL_CARBOLAN CL / CARBOLAN M_04/2022_EMEA_EUR_CZ

JMINOVA

Utésnovani spar

Pfi vyplfiovani a utésfiovani spar tmelem CarbolLan
se tyto musi nejdfive opatfit vhodnym, spravné dimenzo-
vanym podkladovym vyplfiovym materidlem. Vhodnym
materialem je napf. tésnici PE kruhovy profil (obch. nazev
Mirelon), ktery zajisti, Ze tmel pfilne pouze na boky spary,
a ne na jeji dno, takZe nevznikne tzv. trojstranny spoj,
ktery by branil volné roztaznosti tmele. Pfi Sifce spar
pod 5 mm doporu€ujeme, aby tmel naneseny do spary
meél ¢tvercovy prifez, pfi vétSich Sitkach spar by pomér
stran pfiéného prifezu tmele mélbyts:h=1:1az2: 1.
K Upravé povrchu naneseného tmelu doporucujeme pou-
zit vhodné zvlh¢ené naradi, jako napf. sparové hladitko.

Doporuceni:
Rozpracované baleni by se mélo spotfebovat co nejdfive!

SPOTREBA MATERIALU

Iv?'?zmery spary . Vydatnost | Délka zatmelené spary
Sl ST S I/bm hlinikovy obal 600 ml
hloubka

10 x 10 mm 0,10 ~6,0m

20 x 13 mm 0,26 ~2,3m

30 x 15 mm 0,45 ~1,3m

40 x 20 mm 0,80 ~0,7m

BEZPECNOSTNI POKYNY A OMEZENI

Dodrzujte obecné platné bezpecnostni pfedpisy a zasady
pro manipulaci s chemikaliemi.

nich listech CarbolLan CL / CarbolLan M.

BALENiI

Baleni Obsah

Kartuse — plastova 290 ml | pro standardni vytlaéné pistole

Mékky hlinikovy

obal (stfevo) 600 ml | pro specialni vytlacné pistole

SKLADOVANI A TRVANLIVOST

Tmely Fady CarboLan musi byt skladovany v suchém pro-
stfedi za teploty v rozmezi 15 - 25 °C. Jsou stabilni nej-
méné 9 mésicl od data dodani pfi splnéni podminek skla-
dovani. Pfi pouziti déle skladovanych produktl se
doporucuje, aby byl material pfed pouzitim prezkouSen
pracovniky spole¢nosti Minova Bohemia.

Je nutno dbat podminek skladovani — blize viz bezpe¢-
nostni listy.
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ZATRIDENi ODPADU A POKYNY
PRO JEJICH LIKVIDACI

Veskeré odpady likvidovat v souladu s pozadavky zakona
€. 541/2020 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Odpad Kéd Kat. Charakteristika

Tmel
(vytvrzeny / nevy- 080410 | O
tvrzeny v obalech)

Jina odpadni lepidla a tés-
nici materialy

Vyprazdnéné obaly | 150102 | O | Plastové obaly

e ko Dovozce je zapojen do Systému sdruzeného
CD plnéni povinnosti zpétného odbéru a vyuziti

obalového odpadu spole¢nosti EKO-KOM, a.s.
2™ pod klientskym ¢. EK-F00020803.

PROHLASENI

Udaje v tomto technickém listu odpovidaji nasemu stavu
védéni a nasim zkuSenostem k okamziku vydani, ktery je
uveden v zapati. Stav védéni a zkuSenosti se dale rozviji.
Dbejte prosim na to, abyste vzdy pouzivali aktualni vy-
dani technického listu.

Popis pouziti vyrobku v tomto technickém listu nem(ze
mit na zfeteli zvlastni podminky a vztahy, které se proje-
vuji v jednotlivych pfipadech. Vyzkousejte proto tento vy-
robek vzdy pred uzivanim na jeho vhodnost pro konkrétni
ucel pouziti.

Pouziti, zpracovani a aplikace naseho vyrobku probihaji
pfirozené mimo nase moznosti kontroly. Podléhaji proto
vyhradné Vas$i zodpovédnosti, pravé tak jako vysledek
zpracovani, jehoz bylo dosazeno na zakladé nasich uzi-
vatelsky technickych informaci.

Zadny Gdaj v tomto technickém listu nepredstavuje za-
ruku v pravnim smyslu. Prohlasujeme, Ze za vyrobek ru-
¢ime jen v ramci smluvnich ujednani vedoucich k jeho
ziskani.

MINOVA BOHEMIA s.r.o.
Lihovarska 1199/10
716 00 Ostrava-Radvanice | CZ

T +420 596 232 801
E minova.cz@minovaglobal.com

www.minova.cz

)
* 150 14001 ©

TL_CARBOLAN CL / CARBOLAN M_04/2022_EMEA_EUR_CZ

JMINOVA

313



