TECHNICKY LIST

STAVITELSTVO

JMINOVA

CarboStop 102 - CarboAdd 102

JEDNOZLOZKOVA POLYURETANOVA ZIVICA

CHARAKTERISTIKA

S vodou rychlo reagujuca jednozlozkova hydrofébna po-
lyuretanova Zivica s nizkou viskozitou pri aplikacii. Sepa-
ratny katalyzator umoznuje nastavenie doby reakcie v za-
vislosti na teplote prostredia a okolitych podmienkach.
Tvori tvrdd penu a je uréena k utesneniu trhlin a Spar sta-
vebnych konstrukcii a injektazi poréznych Struktar. Neob-
sahuje fluérované ani chlérované uhlovodiky ani rozpus-
tadla.

Zivica CarboStop 102 je pouzitelna pri teplotach prostredi
v rozmedzi +5 az +40 °C.

POUZITIE

e zastavenie velkych pritokov vody, a to i tlakové z ne-
pohyblivych trhlin v konstrukciach

e utesnovanie priesakov z podzemnych stien

e utesnenie pritokov vody v jemne az stredne zrnenych
zeminach a rozvolnenych horninach

e vypliiova a utesiiujuca injektdz hydroizolacnych
membran v podzemnom stavitelstve

e speviujuca a utesnujuca injektaz predpoli pri razbe
tunelov

e utesiujuca injektaz pracovnych Spar a trhlin v sta-
vebnych konstrukciach

e speviujuca injektaz v podzakladi stavieb

e utesnujuca injektaz tehlového, kamenného a zmieSa-
ného muriva proti zemnej vihkosti

e rubova injektaz stavebnych konstrukcii

e zivica vhodna pre systémy Carbo-Grouting (simul-
tanna alebo sekvencéna injektaz zivice a cementove;j
zmesi) a Carbo-Block (zivica s reaktivnym alebo ne-
reaktivnym plnivom, napr. cement, popolcek apod.)

CarboStop 102 je jednozloZzkova Zivica reagujuca s vo-
dou. Vysledny produkt je tvrda hmota vyplfujuca priestor
trhliny alebo Spary. Rychlost' a spésob priebehu reakcie
sa nastavuje pridanim akceleratora. Reakcia zacina po
premieSani injekénej zmesi s dostatoénym mnozstvom
vody. V priebehu injektaze nedochadza k rozmieSaniu in-
jek&énej zmesi vodou.
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e nastavitelna doba reakcie

e dobra chemicka odolnost (vaésina organickych roz-
pustadiel, slabé kyseliny, zasady, ropné derivaty)

e dobré mechanické parametre a zivotnost vytvrdenej
Zivice

TECHNICKE DATA

Technické data uvedené dalej su laboratérne hodnoty. Pri
aplikacii sa mézu menit vplyvom vymeny tepla medzi zi-
vicou a injektovanym prostredim, charakterom povrchu
prostredia, aktualnou teplotou, tlakom, vihkostou a poéso-
benim inych faktorov.

TECHNICKE DATA ZLOZIEK

Parameter MJ CarboStop 102| CarboAdd 102
Objemova hmotnost 3

pri 25 °C kg/m 1120 + 20 970 £ 15
Farba - hneda Zlta
Bod vzplanutia °C > 100 > 150
Viskozita pri 5 °C mPa.s 710+ 70 -
Viskozita pri 10 °C mPa.s 475+ 70 -
Viskozita pri 15 °C mPa.s 315+ 40 -
Viskozita pri 20 °C mPa.s 225+ 40 -
Viskozita pri 25 °C mPa.s 170 £ 40 35+10
MECHANICKE DATA

Parameter MJ Hodnota Predpis
Pevnost v tlaku

(po 6 tyzditoch) MPa 12,0 EN ISO 604
E-modul v tlaku

(po 6 tyzdiioch) MPa 302,9 EN ISO 604

Mechanické parametre boli stanovené na geokompozite Zivice s
kremennym pieskom (typ H 32, velkost' zfn 0,125 - 1 mm).



TECHNICKY LIST

REAKCNE DATA

CarboAdd 102 Pociatok / Koniec reakcie
(hmotnostne) 5°C 15 °C 25°C
2% 45"/ 6'00" 35"/ 4'10" 20"/ 320"
6 % 20"/ 1'50" 16" /113" 13"/ 1'01"
10 % 14"/ 51" 13"/ 45" 11"/ 40"
Stupen volného na-

penenia pri 25 °C B B cea 35-60

Reakcné doby boli stanovené primiesanim 100 g injekcnej zmesi
do 200 g piesku (H31) v laboratérnych podmienkach. Na spuste-
nie reakcie bolo do Cerstvo pripravenej injekénej zmesi pridanych
10% vody. Specifické znedistenia vo vode a dal$ie okolnosti
v mieste spracovania mézu viest' k rozdielnym reak¢nym ¢asom.
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ZLOZENIE A VLASTNOSTI
Zlozky

Zivica CarboStop 102 sa sklada z modifikovanych izoky-
anatov a aditiv. CarboAdd 102 je akcelerator, umoznujuci
riadit rychlost reakcie podla potreby.

Systém

Zivica CarboStop 102 zmie$ana so zvolenym mnoZstvom
akceleratora CarboAdd 102 vytvrdzuje po kontakte s vo-
dou na polyuretanovu / polymocovinovu penu. Odporu-
¢ané mnozstvo vody, ktoré zaisti aktivaciu zivice je 7 % v
pomere k celkovému objemu injekénej zmesi. Pri men-
Som objeme vody nebudu dodrzané reakéné casy.

Vysledny produkt

Stupen napenenia (v trhline 2 az 5) v praxi zavisi predo-
vSetkym na tlaku vyvijanom Cerpacou sustavou a proti-
tlaku prostredia. Stupen napenenia je vSeobecne vysSi
v Sirokych trhlinach alebo volnom $trku, zatial ¢o jemné
praskliny alebo piesok stupefi napenenia obmedzuju.
Hustota, tuhost’ a pevnost vytvrdenej zZivice sa tak zvysSi
exponencialne. Preto sa vo vSetkych pripadoch odporuca
obmedzit volny stupen napenenia udrziavanim dostato¢-
ného protitlaku.
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SPRACOVANIE

Priprava injekénej zmesi

Pre zvySenie reaktivity sa ku zlozke CarboStop 102 pri-
dava akcelerator CarboAdd 102 a obe zlozky sa dokladne
premiesaju. K tomu je mozné pouzit napr. mechanické
miesadlo pohanané ru¢nou vitackou, nastavenou na po-
malu rychlost (400 — 600 ot./min). MieSanie sa robi tak
dlho, az je zmes homogénna.

Doba spracovatelnosti

Takto vzniknuta reaktivna zmes je pri vyluceni pristupu
vzdusnej vihkosti a vody trvanliva 48 hodin bez viditelné-
ho narastu viskozity. V désledku reakcie so vzdusnou vih-
kostou sa na povrchu namie$anej injekénej zmesi méze
vytvorit kora, ktora ale nebrani jej Cerpaniu.

Spracovanie injekénej zmesi

Vopred namieSana zmes CarboStop 102 — CarboAdd 102
sa aplikuje injekénym ¢erpadlom do vopred pripraveného
otvoru, ktory moze byt osadeny pakrom. Ak su injekto-
vané zvodnatelé zény, zmes pri kontakte s dostatoénym
mnozstvom vody zreaguje a vytvrdne. Ak injektované pro-
stredie obsahuje malo vody, je mozno Uplného vytvrdenia
dosiahnut predbeznym alebo dodatoénym nainjektova-
nim vody do prostredia. Na rozdiel od dvojzlozkovych sys-
témov nemoze CarboStop 102 zreagovat uz vo vytlacnej
vetve, pretozZe reaguje az pri kontakte s vodou.

Okamzite po ukonceni prac je nutné Cerpadlo a pouzité
injekéné prislusenstvo preplachnut’ Cistidlom Carbo-
Solv D, aby nedoSlo k ich zalepeniu v dbésledku reakcie
zvySkov injekénej zmesi napr. so vzduSnou vlhkostou.
V pripade preruSenia injek&nych prac na dobu dlhSiu nez
1 den je vhodné Cerpadlo, zasobnik injek&nej zmesi a ha-
dice zaplnit preplachovym olejom.

Odporucanie: Optimalna teplota spracovania injekéného
média je v rozmedzi 15-30 °C. Preto pred spracovanim
temperujte zlozky, pripadne aj modifikatory, aspon 12 ho-
din pri teplote minimalne 15 °C. Pritom je bezpodmie-
necne nutné zabranit lokalnemu prehriatiu, napr. na ste-
nach nadob.

BEZPECNOSTNE POKYNY

Dodrzujte vSeobecne platné bezpecnostné predpisy a za-
sady pre manipulaciu s chemikaliami.

BlizSie informacie su uvedené v prislusnych kartach bez-
pecnostnych udajov CarboStop 102 / CarboAdd 102.
Osoby, pravidelne prichadzajuce do styku s Zzivicou
CarboStop 102 alebo inymi izokyanatovymi zivicami, by
mali pravidelne podstupovat preventivne lekarske pre-
hliadky.
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BALENIE
CarboStop 102 | CarboAdd 102
Kanister 20 | ocelovy 20 kg -
Sud 200 | ocelovy 200 kg -
Frasa 11 plastova - 2x1kg
Kanister 20 | ocelovy - 20 kg

SKLADOVANIE A TRVANLIVOST

Zivica a akcelerator musia byt skladované v suchom pro-
stredi pri teplote v rozmedzi +5 az +30 °C. Zlozky su cit-
livé na vlhkost, a preto su plnené v ochrannej atmosfére
suchého dusika. Su stabilné najmenej 12 mesiacov od
datumu vyroby pri splneni podmienok skladovania.

Uz otvorené zloZky by sa mali ¢o najrychlejSie spracovat.
Pri pouziti dlhSie skladovanych produktov sa odporuca,
aby zlozky boli pred pouzitim preskusané pracovnikmi
spolo¢nosti Minova Bohemia.

Je nutné dodrziavat podmienky skladovania, blizSie vid
Karty bezpecnostnych udajov.

ZATRIEDENIE ODPADOV A POKYNY
PRE ICH LIKVIDACIU

VSetky odpady likvidovat v sulade s poziadavkami za-
kona €. 79/2015 Z. z., v zneni neskorsich predpisov.

Odporucany spdsob zneskodnovania odpadovych zlo-
Ziek: Zivica sa zmieSa s 1 az 15 % (hmotnostne) akcele-
ratora CarboAdd 102 a potom sa vytvrdi vodou v pomere
10: 1.

Odpad Kod Kat. Charakteristika

Vytvrdeny produkt | 070213 | O | Odpadovy plast

Odpadové lepidla a tes-
niace materialy obsahujuce
organické rozpustadla
alebo iné nebezpecné latky

Nezreagovana

Zlozky 080409 | N

Obaly obsahujuce zvysky

nebezpecnych latok alebo
kontaminované nebezpec-
nymi latkami

Vyprazdnené obaly | 150110 | N
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VYHLASENIE

Udaje v tomto technickom liste zodpovedaju stavu nasich
vedomosti a skusenosti k datumu vydania, ktory je uve-
deny v pate dokumentu. Stav vedomosti a skiisenosti sa
dalej rozvija. Dbajte prosim o to, aby ste vzdy pouzivali
aktualne vydanie technického listu.

Popis pouzitia vyrobku v tomto technickom liste neméze
mat na zreteli zvlaStne podmienky a vztahy, ktoré sa pre-
javuju v jednotlivych pripadoch. Vyskusajte preto nas vy-
robok vzdy pred pouzivanim na jeho vhodnost pre kon-
krétny ucel pouzitia.

Pouzitie, spracovanie a aplikacia nasho vyrobku prebie-
haju prirodzene mimo nase moznosti kontroly. Podliehaju
preto vyhradne Vasej zodpovednosti prave tak ako vysle-
dok spracovania, ktory bol dosiahnuty na zaklade nasich
uzivatelsko-technickych informacii.

Ziadny udaj v tomto technickom liste nepredstavuje za-
ruku v pravnom zmysle. Vyhlasujeme, Ze za vyrobok ru-
¢ime len v ramci zmluvnych dojednani veducich k jeho
ziskaniu.

MINOVA BOHEMIA s.r.o.
Lihovarska 1199/10
716 00 Ostrava-Radvanice | CZ

T +420 596 232 801
F +420 596 232 994
E minova.cz@minovaglobal.com

www.minova.cz
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